
２０２０年９月　第２２卷　第９期 中国现代中药　ＭｏｄＣｈｉｎＭｅｄ Ｓｅｐ２０２０　Ｖｏｌ２２　Ｎｏ９

·中药商业·

△ ［基金项目］　国家重点研发计划项目（２０１８ＹＦＣ１７０７０００）
 ［通信作者］　王英姿，教授，研究方向：中药制剂新技术与中药炮制原理；Ｅｍａｉｌ：ｗａｎｇｙｚｉ＠ｓｉｎａｃｏｍ

不同包装材料对产地加工与炮制一体化

肉桂饮片稳定性的影响
△

王新杰，高慧，张瑶，崔曰新，陈梦雨，王慧楠，王佩华，杨子烨，张桂梅，王英姿

北京中医药大学 中药学院，北京　１０２４８８

［摘要］　目的：考察不同包装材料对产地加工与炮制一体化肉桂饮片的质量稳定性的影响。方法：运用４种不
同包装材料对肉桂产地加工与炮制一体化饮片进行包装，分别进行加速试验及高温、高湿、强光照射的影响因素试

验，以桂皮醛、桂皮酸、挥发油和水浸出物的含量作为考察指标，考察不同包装材料对肉桂产地加工与炮制一体化

饮片稳定性的影响。结果：铝箔自封袋包装较牛皮纸、聚乙烯塑料、透明光面真空袋包装具有更高的耐热性和阻隔

性，可以最大程度减少肉桂有效成分损失。结论：肉桂饮片贮藏过程中应避免高温、强光照射，并注意防潮，使用

铝箔自封袋包装作为肉桂的包装材料可以保证肉桂饮片的质量稳定性，可为产地加工与炮制一体化肉桂饮片的保存

条件和有效期提供参考。
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肉桂为樟科植物肉桂 ＣｉｎｎａｍｏｍｕｍｃａｓｓｉａＰｒｅｓｌ
的干燥树皮，具有补火助阳、散寒止痛、温通经脉

的功效［１］，临床中常用于阳痿宫冷、腰膝冷痛、

肾虚作喘等症［２］，其临床疗效受到种植地、采收

期、初加工、炮制、包装、贮藏等一系列因素的影

响，在贮藏过程中，肉桂容易出现走油、败味的现
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象，同时挥发油的散失会导致药效减弱甚至失去

药效［３］。

肉桂的炮制是指经产地加工的肉桂药材被药厂

企业收购后，进行清洗除杂、去粗皮、用水闷透软

化后切制或捣碎，再重新干燥的过程，这就造成了

净制和干燥工序的重复，肉桂中的挥发油在再次清

洗、干燥及软化过程中会又一次损失，因此课题组

前期建立了肉桂产地加工与炮制一体化饮片的工艺，

其优点是无需花费较长时间将肉桂药材晒干，再软

化后切制，省去了软化和重复干燥过程，可避免有

效成分损失。

肉桂主要含有挥发油，其主要成分为桂皮醛及

醋酸桂皮酯，另含少量的苯甲醛、桂皮酸、水杨酸、

苯甲酸等［４６］。本实验通过改变肉桂产地加工与炮制

一体化饮片的贮藏条件，考察肉桂饮片主要活性成

分桂皮醛、桂皮酸的含量变化，并建立饮片的外观

色泽、挥发油含量、水浸出物含量的质量评价体系，

从而综合分析并确定４种包装对肉桂饮片质量稳定
性的影响［７８］。

１　材料

１１　仪器

美国赛默飞高效液相色谱仪；Ｃｈｒｏｍｅｌｅｏｎ变色龙
色谱数据系统；ＢＳＩ１０Ｓ型万分之一电子天平（ＳＡＲＴＯ
ＲＩＵＳＡ６，Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ）；ＫＨ７２００ＤＢ型数控超声波清洗
机（昆山禾创超声仪器有限公司）；Ｒｅｓｅａｒｃｈｐｌｕｓ型
单道可调量程移液器（德国 Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）；ＺＮ０２小型
粉碎机 （北京兴时利和科技发展有限公司）；

ＨＷＳＹ２１ＫＰ６型智能恒温水浴锅（北京市长凤仪表
公司）；ＤＨＧ９０３０Ａ型电热恒温鼓风干燥箱（北京北
方利辉试验仪器设备有限公司）；ＨＷＳ５０Ｂ型恒温
恒湿培养箱（北京市恒诺利兴科技有限公司）；干燥

器（河北保定发格仪器仪表制造有限公司）；药品强

光稳定性试验箱（北京兰贝石恒温技术有限公司）；

艾美特真空封口机（深圳艾美特科技股份有限公司）。

１２　试药

桂皮醛对照品（上海诗丹得有限公司，批号：

２１３６，纯度≥９８％）；桂皮酸（上海诗丹得有限公司，
批号：１０７７，纯度 ９９９％）；乙腈为色谱纯 ［赛默

飞世尔科技（中国）有限公司，批号：１６４７９３］；甲
醇为色谱纯 ［赛默飞世尔科技（中国）有限公司，批

号：１６５５０３］；其余试剂均为分析纯。

所用肉桂药材均采集于广西省贵港市平南县，

并经产地加工与炮制一体化工艺炮制所得，经北京

中医药大学刘春生教授鉴定为樟科植物肉桂Ｃｃａｓｓｉａ
Ｐｒｅｓｌ的干燥树皮。

以上述产地加工与炮制一体化肉桂饮片为研究

对象，采用以下包装：铝箔／聚乙烯塑料复合膜自封
袋（河 北 石 家 庄 翔 腾 包 装 有 限 公 司，批 号：

２０１８０３０４）；聚乙烯塑料膜自封袋（河源市华丰塑胶
有限公司，批号：２０１８０４０２）；牛皮凝膜纸自封袋
（名科塑业有限公司，批号：２０１８０４１１）；涤纶树脂／
聚乙烯透明光面真空袋（斐庆包装有限公司，材质：

涤纶树脂、聚乙烯复合材质，批号：２０１８０３２５）。

２　方法

２１　桂皮醛及桂皮酸含量测定

２１１　色谱条件　色谱柱：ＡｇｉｌｅｎｔＺｏｒｂａｘＳＢＣ１８
（２５０ｍｍ×４６ｍｍ，５μｍ）；流动相：乙腈０１％磷
酸（３５∶６５）；检测波长：２８０ｎｍ；流速：１ｍＬ·ｍｉｎ－１；
进样量：１０μＬ；柱温：３０℃。
２１２　供试品溶液的制备　称取肉桂粉末 ０５ｇ，
过三号筛，精密称定，精密加入甲醇 ２５ｍＬ，超声
提取３０ｍｉｎ，摇匀，过滤。精密量取续滤液１ｍＬ，
置２５ｍＬ棕色量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，即得。
２１３　对照品溶液的制备　精密吸取８μＬ桂皮醛
对照品于２５ｍＬ棕色量瓶，用甲醇定容得质量浓度
为０３３７２８ｍｇ·ｍＬ－１的储备液，摇匀，备用。精密
称取１５５ｍｇ桂皮酸对照品于２５ｍＬ棕色量瓶，用
甲醇溶解定容得质量浓度为００６２ｍｇ·ｍＬ－１的储备
液，备用。

２１４　方法学考察
２１４１　线性关系考察　分别精密吸取桂皮醛母液
０５、１０、１５、２０、２５、３０、３５ ｍＬ置 于
１０ｍＬ棕色量瓶中，精密吸取桂皮酸母液１２５、２５、
５０、７５、１００、１５０、２００μＬ置于１０ｍＬ棕色量瓶中，
加甲醇至刻度，摇匀，得系列质量浓度的桂皮醛及

桂皮酸对照品溶液。按上述色谱条件进样分析，得

桂皮醛和桂皮酸峰面积，以峰面积为纵坐标，对照

品溶液质量浓度为横坐标，得线性回归方程。桂皮醛：

Ｙ＝１６８２９Ｘ－３１６３２，ｒ＝０９９９５；桂皮酸：Ｙ＝
１８０１９Ｘ－０１５０６，ｒ＝０９９９４。结果肉桂醛在００１６～
０１１８ｍｇ·ｍＬ－１、肉桂酸在００７７５～１２４μｇ·ｍＬ－１

峰面积与质量浓度线性关系良好。

·５５５１·
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２１４２　精密度试验　分别精密吸取桂皮醛及桂皮
酸对照品溶液１０μＬ，用０４５μｍ的微孔滤膜过滤
后按上述色谱条件重复进样６次，计算桂皮醛及桂
皮酸的峰面积ＲＳＤ分别为０２６％、００５％，表明仪
器精密度良好。

２１４３　重复性试验　精密称取同一批肉桂粉末
６份，按照上述方法制备供试品溶液，用 ０４５μｍ
的微孔滤膜过滤后，按上述色谱条件进样检测。测

得桂皮醛的平均质量分数为 １２８％，ＲＳＤ为
０９９％；桂皮酸的平均质量分数为 ０１３０％，ＲＳＤ
为１９５％ （ｎ＝６），表明重复性良好，该方法可行。
２１４４　稳定性试验　取同一份肉桂粉末按照上述
方法制备供试品溶液，在室温条件下放置２４ｈ，分
别于０、２、４、６、８、１２、２４ｈ时按上述色谱条件进
样测定，以桂皮醛及桂皮酸峰面积计算，ＲＳＤ分别
为０５３％、１４７％，表明桂皮醛及桂皮酸在２４ｈ内
稳定。

２１４５　加样回收率试验　精密称取已知含量的肉
桂粉末６份，分别加入桂皮醛对照品溶液适量，使
对照品加入量与样品中桂皮醛的量为１∶１，每个浓度
平行６份。按上述供试品制备方法制备成供试品溶
液，按上述色谱条件进样测定桂皮醛含量，计算桂

皮醛回收率，同法得到桂皮酸的回收率，表明该方

法准确度良好，结果见表１。
２１５　样品含量测定　精密称取肉桂样品粉末，按
照上述方法制备成供试品溶液，用０４５μｍ微孔滤
膜过滤，取续滤液，进样检测，计算各样品桂皮醛

及桂皮酸的含量，结果见表２～５。

２２　挥发油含量测定

取３００ｍＬ水置１０００ｍＬ圆底烧瓶中，连接挥发
油测定装置。加水使充满刻度部分至溢入烧瓶时为

止，用移液管加入二甲苯 ｌｍＬ，连接冷凝管。加热
至沸腾，保持冷凝管的中部呈冷却状态为度。

３０ｍｉｎ后，停止加热，放置１５ｍｉｎ以上，读取二甲
苯的容积。称取肉桂粉末（过三号筛）约１２５０ｇ，依
法测定，自油层量中减去二甲苯量，即为挥发油量，

计算供试品中挥发油的含量，结果见表２～５。

２３　浸出物含量测定

按２０１５年版 《中华人民共和国药典》通则２２０１
水溶性浸出物项下的热浸法测定：精密称取肉桂粉末

约４０ｇ，置２５０ｍＬ具塞锥形瓶中，精密加水１００ｍＬ，
称定质量，静置１ｈ后，加热回流至沸腾，微沸１ｈ。
放冷后，称定质量，用水补足减失的质量，摇匀，用

干燥漏斗滤过，精密量取滤液２５ｍＬ，置已干燥至恒
重的蒸发皿中，在水浴上蒸干后，于１０５℃干燥３ｈ，
置干燥器中冷却３０ｍｉｎ，迅速精密称定质量，计算浸
出物含量，结果见表２～５。

２４　不同包装材料的肉桂饮片稳定性考察

２４１　影响因素试验
２４１１　高温试验　取包装完整的肉桂饮片放置在
电热恒温鼓风干燥箱内部，６０℃温度下放置１０ｄ，
分别于第 ５天、第 １０天取样，观察性状并按稳定性
考察项目检测［９］。

表１　桂皮醛与桂皮酸加样回收率试验结果（ｎ＝６）
成分 样品中含量／ｍｇ 对照品加入量／ｍｇ 测得量／ｍｇ 回收率／％ 平均回收率／％ ＲＳＤ／％

桂皮醛 ０００８３５５ ０００８４３２ ００１６４１４ ９５５８ ９６３５ ０５１

０００８３５９ ０００８４３２ ００１６５０３ ９６５８

０００８３６１ ０００８４３２ ００１６４４８ ９５９１

０００８３４１ ０００８４３２ ００１６４７７ ９６４９

０００８３３６ ０００８４３２ ００１６５０２ ９６８５

０００８３２３ ０００８４３２ ００１６４７３ ９６６６

桂皮酸 ００００３５６ ００００３１２ ００００６７９ １０３５３ １０１２３ ００４

００００３５４ ００００３１２ ００００６７８ １０３８５

００００３５３ ００００３１２ ００００６７５ １０３２１

００００３５７ ００００３１２ ００００６７８ １０２８９

００００３５３ ００００３１２ ００００６５２ ９５８３

００００３５４ ００００３１２ ００００６６０ ９８０８

·６５５１·
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表２　肉桂产地加工与炮制一体化饮片高温试验结果（珋ｘ±ｓ，ｎ＝３）
包装 ｔ／ｄ 浸出物／％ 挥发油／％ 桂皮醛／％ 桂皮酸／％

铝箔自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １７０１６±０１３４ １９５±００４ ３１２４±００６８ ００７６±０００２

１０ １６８３１±００６８ １８２±００３ ３０１５±００１３ ００７３±０００１

透明光面真空袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １６５３７±０３３９ １８９±００４ ３０５７±００２１ ００７４±０００１

１０ １６５６０±０３５１ １７１±００４ ２９６４±００１９ ００７１±０００１

聚乙烯塑料自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １４７１７±０２８３ １６３±００４ ２９３９±００３３ ００６８±０００１

１０ １４１３６±０３００ １６０±０００ ２９１３±００２７ ００６５±００００

牛皮纸自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １５９６３±０３０４ １７１±００４ ２９７４±００１４ ００７０±０００１

１０ １５９３６±０３６１ １７３±００４ ２９８０±００２４ ００６９±０００１

表３　肉桂产地加工与炮制一体化饮片高湿试验结果（珋ｘ±ｓ，ｎ＝３）
包装 ｔ／ｄ 浸出物／％ 挥发油／％ 桂皮醛／％ 桂皮酸／％

铝箔自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １７０４９±０４１３ １９５±００４ ３１１７±００７０ ００７６±０００２

１０ １６８５２±０２４４ １８７±００４ ３１０６±００５２ ００７３±０００２

透明光面真空袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １７３９０±０３５１ １９５±００４ ３０４９±００１５ ００７４±００００

１０ １６５０１±０３０４ １８１±００４ ３０７６±０００５ ００７２±０００１

聚乙烯塑料自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １５０２８±０３２４ １７１±００４ ２９２９±００３４ ００６９±０００１

１０ １４５２２±０２４３ １６３±００４ ２９００±００１４ ００６５±００００

牛皮纸自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １５３０８±０３６５ １７３±００４ ２９７８±００２７ ００７０±０００１

１０ １５５２９±０２７１ １７１±００４ ２９８８±００３７ ００７０±０００１

表４　肉桂产地加工与炮制一体化饮片强光照射试验结果（珋ｘ±ｓ，ｎ＝３）
包装 ｔ／ｄ 浸出物／％ 挥发油／％ 桂皮醛／％ 桂皮酸／％

铝箔自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １６６９６±００７０ １８４±０００ ３１１４±００６５ ００７６±０００１

１０ １６６３９±０４００ １８１±００４ ３０２６±００１１ ００６９±０００１

透明光面真空袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １６５３７±０３５２ １８１±００４ ３０１５±００１０ ００７４±０００１

１０ １６８４３±０３７８ １７９±００４ ２９５６±００２３ ００６７±０００１

聚乙烯塑料自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００２

５ １５５１４±０８２４ １７３±００４ ２９１６±００１２ ００６８±０００１

１０ １４２６０±００９９ １６３±００４ ２８９９±００３６ ００６５±０００１

牛皮纸自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ００８３±０００１

５ １６６３７±０３０７ １７６±０００ ２９７３±００２５ ００７０±０００１

１０ １５５８０±０３６２ １７６±００７ ２９５４±００２５ ００６８±０００１
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表５　肉桂产地加工与炮制一体化饮片加速试验结果（珋ｘ±ｓ，ｎ＝３）
包装 时间／月 浸出物／％ 挥发油／％ 桂皮醛／％ 桂皮酸／％

铝箔自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ０１０４±０００１

１ １７３３６±０３１０ １９５±００４ ３２３０±０００４ ０１００±０００１

２ １６９７６±０４０６ １９２±０００ ３２０５±００２５ ００９５±０００１

３ １６６４６±０１４６ １８１±００４ ３１０１±００２０ ００９０±０００１

透明光面真空袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ０１０４±０００１

１ １７８１５±００７７ １８９±００４ ３２１０±００１９ ００９５±０００１

２ １６２２７±０２１２ １８７±００４ ３１５８±０００６ ００９１±０００１

３ １７４９２±０６１２ １７３±００４ ３０４３±００２０ ００８８±０００１

聚乙烯塑料自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ０１０４±０００１

１ １５５３３±０３１８ １８１±００４ ３１１６±００１３ ００８９±０００１

２ １４４８０±０２７７ １７１±００４ ３０８５±００４８ ００７９±０００１

３ １３８３８±０３３０ １６３±００４ ２９６２±００１０ ００７５±００００

牛皮纸自封袋 ０ １７５４８±０４１６ １９７±００４ ３３７８±００７５ ０１０４±０００１

１ １６６７９±０３８７ １８９±００４ ３１４０±００１３ ００９５±００００

２ １５２０１±１３４６ １７３±００４ ３０９７±００１９ ００９２±０００１

３ １４５２６±０１５４ １６５±００４ ３０１６±００４３ ００８７±００００

２４１２　高湿试验　将包装完整的肉桂饮片置恒湿
密闭容器中，在 ２５℃分别于相对湿度（９０±５）％条
件下放置１０ｄ，于第５天、第１０天取样，观察性状
并按稳定性考察项目检测［９］。

２４１３　强光照射试验　取包装完整的肉桂饮片，
在 ４５００ｌｘ条件下放置１０ｄ，于第５天、第１０天取
样，观察性状并按稳定性考察项目检测［９］。

２４２　加速试验　取包装完整的肉桂饮片在温度
（４０±２）℃，相对湿度（７５±５）％的条件下放置３个月，
在试验期间第１个月、第２个月、第３个月末分别取样
１次，观察性状并按稳定性重点考察项目检测［９］。

３　结果与分析

３１　影响因素试验结果

３１１　高温试验影响结果　在高温试验过程中，运
用４种包装材料包装的肉桂产地加工与炮制一体化
饮片外观性状无明显变化，其桂皮醛、桂皮酸、挥

发油及水浸出物含量变化见表２。
由表２可知，在高温试验条件下，不同包装材

料包装的肉桂饮片桂皮醛、桂皮酸、挥发油及浸出

物含量整体呈下降趋势。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高温５ｄ铝箔自封袋包装、透明光面真空
袋包装肉桂挥发油含量差异无统计学意义，０ｄ肉桂
与高温５ｄ聚乙烯塑料自封袋包装、牛皮纸自封袋

包装肉桂挥发油含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）；
０ｄ肉桂与高温１０ｄ４种包装材料包装的肉桂饮片挥
发油含量差异均有统计学意义（Ｐ＜００５）；４种包装
材料包装的肉桂饮片高温５ｄ与高温１０ｄ挥发油含量
差异均有统计学意义（Ｐ＜００５）。高温试验条件对聚
乙烯塑料自封袋和牛皮纸自封袋包装的肉桂饮片挥发

油含量影响较大，对铝箔自封袋和透明光面真空袋包

装的肉桂饮片挥发油含量影响较小。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高温５ｄ透明光面真空袋包装的肉桂浸出
物含量差异无统计学意义，０ｄ肉桂与高温５ｄ铝箔
自封袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的

肉桂浸出物含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）；０ｄ
肉桂与高温１０ｄ透明光面真空袋包装的肉桂浸出物
含量差异无统计学意义，０ｄ肉桂与高温１０ｄ铝箔
自封袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的

肉桂浸出物含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。铝
箔自封袋、透明光面真空袋、牛皮纸自封袋包装的

肉桂饮片高温５ｄ与高温１０ｄ浸出物含量差异无统
计学差异，聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂高温 ５ｄ
与高温 １０ｄ浸出物含量差异有统计学差异（Ｐ＜
００５）。高温试验条件对聚乙烯塑料自封袋包装的肉
桂饮片浸出物含量影响较大，对铝箔自封袋和牛皮

纸自封袋包装的肉桂饮片浸出物含量影响较小，对

透明光面真空袋包装的肉桂饮片浸出物含量影响

最小。

·８５５１·
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用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高温５、１０ｄ４种包装材料包装的肉桂饮
片桂皮醛含量差异均有统计学意义（Ｐ＜００５）。铝
箔自封袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装

的肉桂高温５ｄ与１０ｄ桂皮醛含量差异无统计学意
义，透明光面真空袋包装的肉桂高温５ｄ与１０ｄ桂皮
醛含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。高温试验条件
对透明光面真空袋包装的肉桂饮片桂皮醛含量影响较

大，对铝箔自封袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封

袋包装的肉桂饮片桂皮醛含量影响较小。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高温５ｄ铝箔自封袋包装的肉桂桂皮酸含
量差异无统计学意义，０ｄ肉桂与高温５ｄ透明光面
真空袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的

肉桂桂皮酸含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。０ｄ
肉桂与高温１０ｄ４种包装材料包装的肉桂桂皮酸含
量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。铝箔自封袋、聚
乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的肉桂高温５ｄ
与１０ｄ桂皮酸含量差异无统计学意义。透明光面真
空袋包装的肉桂高温５ｄ与１０ｄ桂皮酸含量差异有统
计学意义（Ｐ＜００５）。高温试验条件对铝箔自封袋包
装的肉桂饮片桂皮酸含量影响较小，对聚乙烯塑料自

封袋、牛皮纸自封袋、透明光面真空袋包装的肉桂饮

片桂皮酸含量影响较大。

由以上分析可知，在高温试验条件下，不同包

装材料的肉桂饮片挥发油、浸出物、桂皮醛、桂皮

酸含量受到不同程度的影响。其中，铝箔自封袋包

装的肉桂饮片影响较小，聚乙烯塑料自封袋、牛皮

纸自封袋、透明光面真空袋包装的肉桂饮片影响较

大，表明高温试验条件下，铝箔自封袋包装的肉桂

饮片稳定性较其他３种包装材料好。
３１２　高湿试验结果　在高湿试验过程中，运用
４种包装材料包装的肉桂产地加工与炮制一体化饮
片外观性状无明显变化，其桂皮醛、桂皮酸含量、

挥发油含量及水浸出物含量变化见表３。
由表３可知，在高湿试验条件下，不同包装材

料包装的肉桂饮片桂皮醛、桂皮酸、挥发油及浸出

物含量整体呈下降趋势。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高湿５ｄ铝箔自封袋、透明光面真空袋包
装的肉桂挥发油含量差异无统计学意义，０ｄ肉桂与
高湿５ｄ聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的
肉桂挥发油含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）；０ｄ

肉桂与高湿１０ｄ铝箔自封袋包装肉桂挥发油含量差
异无统计学意义，０ｄ肉桂与高湿１０ｄ透明光面真
空袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的肉

桂挥发油含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。高湿
试验条件对聚乙烯塑料自封袋和牛皮纸自封袋包装

的肉桂饮片挥发油含量影响较大，对透明光面真空

袋包装的肉桂饮片挥发油含量影响较小，对铝箔自

封袋包装的肉桂饮片挥发油含量影响最小。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高湿５ｄ铝箔自封袋、透明光面真空袋、
聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂浸出物含量差异无统

计学意义，０ｄ肉桂与高湿５ｄ牛皮纸自封袋包装肉
桂浸出物含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）；０ｄ肉
桂与高湿１０ｄ４种包装材料包装的肉桂浸出物含量
差异均有统计学意义（Ｐ＜００５）。铝箔自封袋、透
明光面真空袋、牛皮纸自封袋包装的肉桂饮片高湿

５ｄ与高湿１０ｄ浸出物含量差异无统计学意义，聚
乙烯塑料自封袋包装的肉桂高湿５ｄ与高湿１０ｄ浸
出物含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。高湿试验
条件对聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的肉

桂饮片浸出物含量影响较大。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高湿５ｄ４种包装材料包装的肉桂桂皮醛
含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。０ｄ肉桂与高湿
１０ｄ透明光面真空袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸
自封袋包装的肉桂桂皮醛含量差异有统计学意义（Ｐ＜
００５）。０ｄ肉桂与高湿１０ｄ铝箔自封袋包装的肉桂
桂皮醛含量差异无统计学意义。４种包装材料包装
的肉桂高湿５ｄ与１０ｄ桂皮醛含量差异均无统计学
意义。高湿试验条件对铝箔自封袋包装的肉桂饮片

桂皮醛含量影响较小，对其他３种包装材料的肉桂
饮片桂皮醛含量影响较大。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与高湿５ｄ铝箔自封袋包装的肉桂桂皮酸含
量差异无统计学意义，０ｄ肉桂与高湿５ｄ透明光面
真空包装袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包

装的肉桂桂皮酸含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。
０ｄ肉桂与高湿１０ｄ铝箔自封袋、透明光面真空袋、
牛皮纸自封袋包装的肉桂桂皮酸含量差异有统计学

意义（Ｐ＜００５）。０ｄ肉桂与高湿１０ｄ聚乙烯塑料自
封袋包装的肉桂桂皮酸含量差异无统计学意义。铝

箔自封袋、透明光面真空袋、牛皮纸自封袋包装的

肉桂高湿５ｄ与１０ｄ桂皮酸含量差异无统计学意义。
·９５５１·
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聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂高湿５ｄ与１０ｄ桂皮
酸含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。高湿试验条
件对聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂饮片桂皮酸含量

影响较大。

由以上结果可知，在高湿试验条件下，不同包

装材料的肉桂饮片挥发油、浸出物、桂皮醛、桂皮

酸含量受到不同程度的影响，其中铝箔自封袋包装

的肉桂饮片影响较小，牛皮纸自封袋、聚乙烯塑料

自封袋、透明光面真空袋包装的肉桂饮片影响较大，

表明在高湿试验条件下，铝箔自封袋包装的肉桂饮

片稳定性较其他３种包装材料好。
３１３　强光照射试验结果　在强光照射试验过程
中，运用４种包装材料包装的肉桂产地加工与炮制
一体化饮片外观性状无明显变化，其桂皮醛、桂皮

酸含量、挥发油含量及水浸出物含量变化见表４。
由表４可知，在强光照射试验条件下，不同包

装材料包装的肉桂饮片桂皮醛、桂皮酸、挥发油及

浸出物含量整体呈下降趋势。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与强光照射５、１０ｄ４种包装材料包装的肉
桂挥发油含量差异均有统计学意义（Ｐ＜００５）；铝
箔自封袋、透明光面真空袋、牛皮纸自封袋包装的

肉桂强光照射５ｄ与１０ｄ挥发油含量差异无统计学
意义，聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂强光照射 ５ｄ
与１０ｄ挥发油含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。
强光照射试验条件对铝箔自封袋、牛皮纸自封袋、

透明光面真空袋包装的肉桂饮片挥发油含量影响较

小，对聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂饮片挥发油含

量影响较大。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与强光照射５、１０ｄ铝箔自封袋、透明光面
真空袋、牛皮纸自封袋包装的肉桂浸出物含量差异

无统计学意义，０ｄ肉桂与强光照射５、１０ｄ聚乙烯
塑料自封袋包装的肉桂浸出物含量差异有统计学意

义（Ｐ＜００５）。４种包装材料包装的肉桂强光照射
５ｄ与１０ｄ浸出物含量差异无统计学意义。强光照
射试验条件对铝箔自封袋、牛皮纸自封袋、透明光

面真空袋包装的肉桂饮片浸出物含量影响较小，对

聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂饮片浸出物含量影响

较大。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与强光５、１０ｄ４种包装材料包装的肉桂桂
皮醛含量差异均有统计学意义（Ｐ＜００５）。４种包装

材料包装的肉桂强光５ｄ与１０ｄ桂皮醛含量差异均
无统计学意义。强光照射试验条件对４种包装材料
的肉桂饮片桂皮醛含量均有较大影响。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
０ｄ肉桂与强光５、１０ｄ４种包装材料包装的肉桂桂
皮酸含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。铝箔自封
袋、聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的肉桂

强光５ｄ与１０ｄ桂皮酸含量差异无统计学意义。透明
光面真空袋包装的肉桂强光５ｄ与１０ｄ桂皮酸含量差
异有统计学意义（Ｐ＜００５）。强光照射试验条件对
透明光面真空袋包装的肉桂饮片桂皮酸含量影响

较大。

由以上分析可知，强光照射试验条件下，不同包

装材料的肉桂饮片挥发油、浸出物、桂皮醛、桂皮酸

含量受到不同程度的影响，其中铝箔自封袋、牛皮纸

自封袋包装的肉桂饮片影响较小，聚乙烯塑料自封

袋、透明光面真空袋包装的肉桂饮片影响较大，表明

在强光照射试验条件下，铝箔自封袋和牛皮纸自封袋

包装的肉桂饮片稳定较塑料纸和真空包装好。

３２　加速试验结果

在加速试验过程中，使用４种包装材料包装的肉
桂产地加工与炮制一体化饮片外观性状无明显变化，其

桂皮醛、桂皮酸、挥发油及水浸出物含量变化见表５。
由表５可知，在温度４０℃，相对湿度７５％的加

速试验条件下，不同包装材料包装的肉桂饮片桂皮

醛、桂皮酸、挥发油及浸出物含量整体呈下降趋势。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
铝箔自封袋包装的肉桂饮片加速 ０个月与 １个月、
加速０个月与２个月、加速１个月与２个月、加速
２个月与３个月挥发油含量差异无统计学意义，透
明光面真空袋包装的肉桂饮片加速０个月与２个月、
加速１个月与２个月、加速２个月与３个月挥发油含
量差异无统计学意义，聚乙烯塑料自封袋、牛皮纸

自封袋包装的肉桂饮片加速０个月与２个月、加速
０个月与３个月、加速２个月与３个月挥发油含量差
异有统计学意义（Ｐ＜００５）。加速试验条件对聚乙
烯塑料自封袋、牛皮纸自封袋包装的肉桂饮片挥发

油含量影响较大，对透明光面真空袋包装的肉桂饮

片挥发油含量影响较小，对铝箔自封袋包装的肉桂

饮片挥发油含量影响最小。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
铝箔自封袋和透明光面真空袋包装的肉桂饮片加速

０个月与１、２、３个月，加速２个月与３个月、加速
·０６５１·
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１个月与３个月浸出物含量差异无统计学意义，牛
皮纸自封袋包装的肉桂饮片加速 ０个月与 １、２个
月，加速１个月与２个月，加速２个月与３个月浸出
物含量差异无统计学意义，聚乙烯塑料自封袋包装

的肉桂饮片加速０个月与１、２、３个月，加速１个
月与２个月含量差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。加
速试验条件对聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂饮片浸

出物含量影响较大，对牛皮纸自封袋包装的肉桂饮

片浸出物含量影响较小，对铝箔自封袋和透明光面

真空袋包装的肉桂饮片浸出物含量影响最小。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
铝箔自封袋、聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂饮片加

速０个月与１、２个月，加速１个月与２个月桂皮醛
含量差异无统计学意义，透明光面真空袋、牛皮纸

自封袋包装的肉桂饮片加速０个月与２个月、加速
０个月与３个月，加速１个月与３个月桂皮醛含量差
异有统计学意义（Ｐ＜００５）。加速试验条件对铝箔
自封袋和聚乙烯塑料自封袋包装的肉桂饮片桂皮醛

含量影响较小，对牛皮纸自封袋和透明光面真空袋

包装的肉桂饮片桂皮醛含量影响较大。

用ＳＡＳ８２对实验原始数据（ｎ＝３）进行分析，
４种包装材料包装的肉桂饮片加速 ０个月与 １、２、
３个月，加速１个月与３个月，加速２个月与３个月
桂皮酸含量均差异有统计学意义（Ｐ＜００５）。加速
试验条件对４种包装材料包装的肉桂饮片桂皮酸含
量均有较大的影响。

综合以上分析结果可知，在温度４０℃，相对湿
度７５％的加速试验条件下，不同包装材料的肉桂饮
片挥发油、浸出物、桂皮醛、桂皮酸含量受到不同

程度的影响。其中聚乙烯塑料自封袋和牛皮纸自封

袋包装的肉桂饮片影响较大，透明光面真空袋包装

的肉桂饮片影响较小，铝箔自封袋包装的肉桂饮片

影响最小，可见在加速试验条件下，铝箔自封袋、

透明光面真空袋包装的肉桂饮片稳定性较聚乙烯塑

料自封袋和牛皮纸自封袋好。

４　讨论

中药饮片稳定性研究是中药饮片研究与开发的

一项重要内容，是保证中药制剂有效性和安全性的

重要基础［１０］。大量研究表明，饮片发挥药效的物质

基础是其内部的多类有效成分，而在贮存过程中，

贮存环境、贮存时间均有可能对饮片的有效成分产

生影响，从而间接影响饮片在临床中药效的发挥［１１］。

根据上述稳定性考察结果，不同包装工艺和贮

存时期的肉桂产地加工与炮制一体化饮片，随着贮

存时间的延长，其所有指标性成分中，挥发油含量

呈现最为明显下降的趋势；且铝箔包装的肉桂挥发

油含量明显高于同时期其他３种包装的肉桂挥发油
含量。同时，影响因素和加速的实验条件均会不同

程度影响肉桂饮片的有效成分，铝箔自封袋包装耐

高温性、阻隔性均优，能保证饮片质量稳定，可作

为饮片运输保存过程中较理想的包装材料。
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